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Lampiran  4 Hasil pengujian tarik (Gas Tungsten Arc Welding) GTAW specimen 
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Lampiran  5 Hasil pengujian tarik (Gas Tungsten Arc Welding) GTAW specimen 
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Lampiran  6 WPS Hasil pengelasan (Gas Tungsten Arc Welding) GTAW 

 

 



81  

 

Lampiran  7 WPS Hasil pengelasan (Gas Tungsten Arc Welding) GTAW 


